Popis

maxit ip 20 G jadrova omitka, primyslové pfipravovana
sucha maltova smés na bazi vapna, cementu, vybranych
frakci kameniva, mineralnich vylehCujicich pfisad a pfi-
sad pro zlepSeni zpracovatelnosti.

Pouziti
maxit ip 20 G jadrova omitka se pouziva jako jadrova
omitka v interiéru, na plochach s vy$8im mechanickym

namahanim, ve vlhkych prostorech a na fasadach pouze
s dostateCnhou dodateCnou ochranou proti vihkosti.

Interiér:

Jako jednovrstva omitka se zrnitym povrchem, pfiprave-
na k natéru, dale jako jadrova omitka.

Vliastnosti

» vapenocementova jadrova omitka
» pro normalni neleh&ené zdivo, beton a kamen.
* zrnitost do 2 mm

+ tfida malty CS Il dle CSN EN 998-1, P Il dle DIN V
18550

Podklad

Normalni nelehéené zdivo, beton, kamen.

Priprava podkladu

Podklady musi byt nosné, suché, bez prachu, Slemu
a uvolnénych &astic.

Oleje, mastnoty a jiné necistoty, které vytvari separacni
vrstvu, nejprve odstrarite dakladnym ocisténim.

Na beton a dal$i hladké nebo nenasakavé podklady
(napf. extrudovany polystyren) pfedem nanést ozube-
nym hladitkem spojovaci mustek maxit multi 280.

Kritické podklady, zmény materiald v podkladu a rohy ot-

vorl vyztuzte v horni tfetiné omitkové vrstvy vlioZzenim
maxit armovaci tkaniny MW

Priprava omitkové smési

Material se zpracovava béznymi omitackami, michacka-
mi nebo silo michacimi pumpami (SMP).

Zpracovani

Na silné nasakaveé podklady doporuéujeme podklad pfe-
dem lehce navlhé&it nebo nanadet ve dvou vrstvach ,Cer-
stva do Cerstvé®, tzn. nejprve tenkou vrstvu postfikem a
potom doplnit zbyvajici tloustku vrstvy.

Jadrova omitka:

Omitku ploSné urovnat ,h-lati

Po zatuhnuti sefiznout omitku ,v-lati

Druhy den strhnout omitku Skrabakem.

Zrnitad omitka uhlazené plsténym hladitkem:

Omitku plosné urovnat ,h-lati“ a po zatuhnuti nadisto
uhladit plsténym nebo houbovym hladitkem.

U velkych ploch se doporucuje pfetahnout nejpozdéji
nasledujici den stejnym materialem v tloustce zrna a na-
sledné uhladit plsténym hladitkem houbou.

Zrnita omitka uhlazena plsténym hladitkem na staré
zdivo:

Omitku nanaset ve dvou vrstvach, prvni vrstvu zdrsnit
a pockat 1 den/mm tl. vrstvy.

Po uvedené technologické pfestavce nanést druhou
vrstvu omitky, urovnat ,h-lati“ a nadisto uhladit plsténym
hladitkem nebo houbou.

U velkych ploch se doporu€uje pfetdhnout nejpozdéji
nasledujici den stejnym materidlem v tloustce zrna a na-
sledné uhladit plsténym hladitkem houbou.
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baiz IO

Tloustka jedné vrstvy maximalné 20 mm.

DalSi zpracovani

Cerstvou omitku chranit pfed rychlym vysychanim v du-
sledku plsobeni slunec¢niho zafeni a / nebo vétru.

Nanaseni dalSi vrstvy
Na jadrovou omitku:

Po vytvrdnuti omitky je mozné nanaset vSechny vrchni
Slechténé omitky maxit nebo lepit obklady. V exteriéru je
pouzitelna pouze s dodate¢nou dostate¢nou ochranou
proti vihkosti.

Na omitku uhlazenou plsténym hladitkem:

Po vytvrdnuti je mozné nanaset natéroveé systémy maxit.

Zvlastni upozornéni

V pfipadé pochybnosti ohledné zpracovani, podkladu
nebo konstrukénich zvlastnosti si vyzadejte odborné po-
radenstvi. Dodrzujte tloustku vrstvy omitky podle plat-
nych norem. Nemichat s jinymi materialy.

Skladovani

V dobfe uzavienych originalnich obalech je mozno vyro-
bek skladovat v suchych prostorech minimalné po dobu
9 mésicu od data vyroby. Datum vyroby viz tisk na strané
obalu.

Bezpecnostni pokyny

Vyrobek reaguje s vodou alkalicky; proto chranit pokoz-
ku a oli pfed zasazenim. Noste ochranné bryle, nebo
ochranny §tit, pracovni rukavice. Pfi zasazeni oCi oka-
mzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafr-
skou pomoc. Nastavit recepturu na nizky obsah chro-
manu. Sledujte informace z aktualniho bezpecnostniho
listu, aktualizace na www.maxit.cz. Ve ztuhlém stavu fy-
ziologicky a ekologicky nezavadny.

Souvisejici dokumenty

Bezpednostni list

Pravni upozornéni

Udaje v tomto list& jsou zaloZeny na nasich souéasnych
technickych znalostech a zkuSenostech. Kvali Siroké
Skale moznych vlivli pfi zpracovani a pouziti naSich vy-
robku nechrani zpracovatele pfed moznymi vlivy vlast-
nich zkousek a pokusu pfi zpracovani a pouziti nasich
vyrobkl a predstavuji pouze vSeobecné smérnice. Neni

mozno z nich odvodit pravné zavazné ujisténi o urcitych
vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétni zptisob pou-
ziti. Zpracovatel musi vZdy na svou vlastni odpovédnost
dodrzovat pfipadna ochranna prava pravé tak jako exis-
tujici zakony a nafizeni.

Vydanim tohoto listu pozbyvaiji platnosti vsechny dfivé;si

listy.

Technicka data

maxit ip 20 G

Vydatnost a spotfeba materialu:

Spotfeba materialu:

(Hodnoty se vztahuji na plochy
rovny podklad.)

Objemova hmotnost v suchém
stavu:

Minimalni vrstva:
Maximalini vrstva:

Teplota zpracovani:

(prostor i podklad)

TFida pevnosti v tlaku:

Pevnost v tlaku po 28 dnech:
PFidrznost:

Nasékavost:

Propustnost vodnich par:
Tepelna vodivost:

Pozarni odolnost:

Zrnitost:

Pouziti ve vnitfnich prostorech

Pouziti ve vnéjsich prostorech:

Potfeba vody:

Doba zpracovatelnosti:

1 tuna vyda na cca 800 litru Cer-
stvé malty

cca 25 kg suché malty na m? pfi
20 mm.

< 1300 kg/m?

cca 10 mm
cca 20 mm

+ 5°C az + 30°C, nezpracovavat
pfi o¢ekavanych noc¢nich mra-
zech.

CS Il dle CSN EN 998-1
P Il dle DIN V 18550

22,5 N/ mm?
20,08 N/ mm?
Wo

p<8
A<0.83W/mK
A1, nehoflavé

2 mm

ano

ano, pouze s dodate¢nou ochra-
nou

cca 71/ 30 kg pytel, cca 23%

cca 60 minut
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