maxit ip 20 | vdpeno-cementovd omitka

vnitfni pouziti

¢. art. Spotieba

100179 241/ pyfel, cca 12,5 kg/ m? pfi 10 mm
200009 8001 /1, cca 12,5 kg/ m? pii 10 mm
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Obr.2 Urovnéni povrchu "h-ati".

Obr.1
omitacky.

Nastiik  omitky  pomoci

Popis

maxit ip 20 I je suchd maltova smés na bazi vapna,
cementu, frakci kameniva a prisad na zlepSeni pridrznosti a
zpracovatelnosti.

Pouziti
Ve vnitfnich prostorech, na stropech a sténach jako jadrova

nebo vrchni jemné zrnitd filcovand omitka  pripravena
k natéru.

Pro tepelné izolacni zdivo A < 0,14 W/mK
doporucujeme nase vapenocementové lehcené omitky.

Vlastnosti

B jadrova i vrchni jednovrstva vapenocementova omitka
vhodna k filcovani

jemné zrnity povrch

zrnitost do 1 mm

pro vnitini prostory, vhodna i do vlhkych prostor(
doporucena vrstva 10 mm

tfida malty CS II dle CSN EN 998-1, P II dle DIN V 18550

Podklad

VSechny Unosné podklady vhodné pod omitky, zdivo a beton
sA> 0,14 W/mK.

Priprava podkladu

Podklady musi byt nosné, suché a rovnéz bez prachu, $lemg,
uvolnénych castic.

Oleje, mastnoty a jiné necistoty, které vytvafi separacni
vrstvu, nejprve odstranit dukladnym ocisténim.

Zbytkova vihkost v betonu musi byt mensi nez 3%.
Dodrzujte minimalni tloustku omitky 10 mm.

Na beton a dalsi hladké nebo nenasakavé podklady (napf.
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jednovrstvé / jadrova omitka

s jemné zrnitym povrchem

ffida malty CS Il podle CSN EN 998-1

Forma dodavky Prodejni baleni

42 pytld / paleta
SILO

30 kg / pytel, 1,26t / paleta
SILO

|
Obr.3 Urovnéni povrchu fasédni Obr.4  Vyhlazeni  povrchu
$pachtli. houbovym nebo  filcovym
hladitkem.
extrudovany  polystyren) pfedem nanést ozubenym

hladitkem pojici mustek maxit multi 280.

Kritické podklady, zmény materiall v podkladu a rohy otvord
vyztuzte v horni tfetiné omitkové vrstvy vlozenim maxit
armovaci tkaniny MW

Pfiprava omitkové smési

Material se zpracovava vsemi béznymi omitackami, napf. m-
tec m 3, m-tec duo mix, G 4, S 48, silo-michacimi pumpami
(SMP) a take rucneé.

Zpracovani
Omitka se nanasi v jedné vrstvé v tl. minimalné 10 mm.

Provedeni jadrové omitky:
1. Na silné nebo rozdilné nasdkavé podklady nanaset ve
dvou vrstvach metodou "Cerstva do Cerstvé".

2. Omitku rovnomérné nanést a urovnat "h-lati"

3. Béhem tuhnuti ostfe sefiznout "v-lati".

4, Po zatuhnuti strhnout povrch omitky Skrabakem.
Provedeni hladké nebo jemné zrnité filcované omitky:
1. Omitku rovnomérné nanést, urovnat "h-lati".

2. Nanesenou omitku vyhladit fasadni Spachtli nebo cisté

uhladit plsténym nebo houbovym hladitkem.

3. Pro dosaZeni lep$ich povrchl je mozné pouZivat
houbova hladitka ruznych hrubosti.

Dalsi zpracovani
Cerstvou omitku chranit pred rychlym vysychanim.

Nanaseni dalsi vrstvy
Po vyschnuti (1 mm tl. omitky / 1den vysychani) natfit

doporuc¢enymi natéry maxit. Napf. maxit Solance -
termoreflexni barva nebo maxit Doppeldecker.
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Na omitku je mozZné nanaset i Slechténé omitky maxit.

Pokud se ma omitka maxit ip 20 I obkladat keramickymi
obklady nebo dalsimi té&zkymi materidly, provadi se omitka
maxit ip 20 I jako jadrova.

Zvlastni upozornéni

V pripadé pochybnosti ohledné zpracovani, podkladu nebo
konstrukcnich zvlastnosti si vyzadejte odborné poradenstvi.

Dodrzujte tloustku vrstvy omitky podle platnych norem.
Nemichat s jinymi materidly.
Skladovani

V dobre uzavrenych originalnich obalech je mozno vyrobek
skladovat v suchych prostorech minimalné po dobu 9 mésicl
od data vyroby. Datum vyroby viz tisk na strané obalu.

Bezpecnostni pokyny

Vyrobek reaguje s vodou alkalicky; proto chranit pokozku a odi pred zasazenlm
Noste ochranne bryle, nebo ochranny stit, pracovni rukavice. Pfi zasazeni oéi
okamzité dlkladné vyplachnéte vodou a vyhlede]te |ékarskou pomoc. Nastavit
recepturu na nizky obsah chromanu. Sledujte informace 2z aktudlniho
bezpecnostniho listu, aktualizace na www.maxit.cz. Ve ztuhlém stavu fyziologicky
a ekologicky nezavadny

Souvisejici dokumenty
Bezpecnostni list

Pravni upozornéni

Udaje v tomto Ilste jsou zaloZeny na nasich soucasnych techmckych znalostech a
zkusenostech Kvili Siroké Skale moznych vlivli pfi zpracovani a pouziti naS|ch
vyrobku nechram zpracovatele pred moznym| vlivy vlastnich zkousek a pokusu pri
zpracovam a pouziti nasich vyrobku a predstaVUJl pouze vSeobecné smérnice.
Neni mozno z nich odvodit pravné zavazné ujisténi o urC|tych vlastnostech nebo
vhodnosti pro konkrétni zpusob pouZiti. Zpracovatel musi vzdy na svou vlastni
odpovédnost dodrzovat pfipadna ochranna prava pravé tak jako existujici zakony
a nafizeni.

Vydanim tohoto listu pozbyvaji platnosti véechny dfivéjsi listy.

Technické Gadaje

Vydatnost a spotfeba materidlu:

Spotfeba materialu:

(Hodnoty se vztahuji na plochy rovny podklad.)

Minimalni vrstva:
Maximalni vrstva:
Doporucena vrstva:

Objemové hmotnost :
(suchém stavu)

Teplota zpracovani:
(prostor i podklad)

TFida pevnosti v tlaku:

Pevnost v tlaku po 28 dnech:

Pridrznost:

Nasdkavost:

Propustnost vodnich par:
Tepelna vodivost:
Pozarni odolnost:

Zrnitost:

PouZiti ve vnitfnich prostorech

Pouziti ve vnéjsich prostorech:

Potfeba vody:

Doba zpracovatelnosti:

Strojni zafizeni:

Cisténi nastrojl a naradi:

1 tuna vyda na cca 800 litri cer-
stvé malty; pfi tloustce vrstvy 10
mm cca 64 m?.

cca 18,8 kg suché malty na m? pfi
15 mm.

cca 10 mm
cca 20 mm
cca 15 mm

< 1300 kg/m?

+ 5°C az + 30°C,
nezpracovavat pfi o¢ekavanych
noc¢nich mrazech.

CS 11 dle €SN EN 9981
P II dle DIN V 18550

> 2,5 N/ mm2

> 0,08 N/ mm2
WO

p <20

A < 0.54 W/ mK
Al, nehorlavé
0-1 mm

ano

ne

cca 71 / 30 kg pytel,
cca 23.3%

> 50 minut

SILO:
m-tec SMP

PYTEL:

m-tec m3
m-tec duo mix
G4

S 48

Pfi kazdém preruseni préce cistou
vodou.



