maxit multi 270 FP

tenkovrsivd omitka / stérka

vapenocementovd filcovand nebo hlazend tenkovrstvd omitka

jako armovaci stérka s tkaninou na novych tepelné izola¢nich a jédrovych omitkach

tida malty CS Il dle CSN EN 998-1, P Il dle DIN'V 18550

Forma doddavky Prodejni baleni

40 pytld / paleta 25 kg / pytel, 1.00 t / paleta

n
S OTOIE m pro renovaci starych jédrovych omitek

n
m vnéjsi i vnitfni pouziti
m zrnitost do 0.6 mm
n

€. art. Spotieba

cca hodnota
102007 22 | / pytel = cca 7.5 m? pfi 3 mm = 4 kg/m?
201428 7501/t = cca 250 m? pfi 3 mm = 4 kg/m?

Obr.1
michadla,
nebo omitackou.

Namichdni malty pomoci

kontinudlni  michacky nebo néstiikem z omitacky.

Popis

maxit multi 270 FP je prlrodne bilda mineraini tenkovrstva
omitka pro vnitfni i vnej$i prostory z b|Ieh0 vapenného
hydratu, bilého cementu a vybranych frakci piskd.

Pouziti

maxit multi 270 FP se pouZivd jako tenkovrstva stérka na
nosné a ocisténé staré minerdlni omitky. Tloustka nanasené
vrstvy musi byt maximalné 3 mm.

Na mistech s rizikem vzniku trhlin polozit maxit armovac:
tkanlnu MW - zejména u diagonalniho vyztuzeni roh{
otvord.

Vlastnosti

m vapenocementova filcovand nebo hlazend tenkovrstva
omitka

B pro renovaci starych jadrovych omitek

m jako armovaci stérka s tkaninou na novych tepelné
izola¢nich a jadrovych omitkach

m vnéjsi i vnitini pouziti

m zrnitost do 0.6 mm

m tfida malty CS II dle CSN EN 998-1, P II dle DIN V 18550

Podklad

Nové jadrové omitky a staré unosné jadrové s odstranénymi
natéry.

Neni vhodna na podklady s natéry ze syntetickych pryskyfic.

PFiprava podkladu

Podklady musi byt nosné,
uvolnénych ¢astic.

suché, bez prachu, $leml a

Oleje, mastnoty a jiné neC|stoty, které vytvar| separacni
vrstvu, nejprve odstrarite dukladnym ocisténim.

Staré podklady dikladné omést hrubym kostétem nebo omyt
vysokotlakym  vodnim  disticim zafizenim a nechat
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Obr.2 Nandseni pomoci hladitka, Obr.3a Hlazeni povrchu.
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Obr.3b Filcovani povrchu.

proschnout.
U kritickych podkladd provést zkousku pridrznosti.

Priprava omitkové smési

Materidl namichat na plastickou konzistenci pomalubéznym
el. michadlem nebo materidl zpracovavat béznymi
omitackami.

Zpracovani
Tenkovrstva stérka pod vrchni slechténé omitky:

1. maxit multi 270 FP nanést na celou plochu rucné
nebo nastrikem.

2. Stérku urovnat do roviny.

V mistech s rizikem vzniku trhlin viozit do stérky
maxit armovaci tkaninu MW - zejména u
diagonalniho vyztuzeni rohu otvoru.

4, Pokud ma byt stérka pouzita i jako armovaci stérka,
vlozit maxit armovaci tkaninu MW a pomoci
fasadni Spachtle ji zatlacit cca 1 - 2 mm pod Uroven
omitky tak, aby byla umisténa v horni tfetiné omitky.

Tenkovrstva stérka uhlazena plsténym hladitkem nebo
vyhlazena :

1. maxit multi 270 FP nanést na celou plochu rucné
nebo nastrikem.

Stérku urovnat do roviny.

V mistech s rizikem vzniku trhlin viozit do stérky

maxit armovaci tkamnu MW - zejména u
diagonélniho vyztuZeni rohd otvord.
4. Pokud ma byt stérka pouzita i jako armovaci stérka,

vlozit maxit armovaci tkaninu MW a pomoci
fasadni Spachtle ji zatladit cca 1 mm pod uUroven
omitky tak, aby byla umisténa v horni tretiné stérky.
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Druhy den na stérku nanést v tloustce zrna znovu
maxit multi 270 FP.

5. Material uhladit houbovym, plsténym nebo hladitkem z
mechové gumy nebo vyhladit fasadni Spachtli.

Dalsi zpracovani

Cerstvou omitku chranit pred rychlym vysychanlm v disledku
plsobeni slune¢niho zaieni a / nebo vétru.

Nanaseni dalsi vrstvy

Po technologické prestavce na vysychani 1 tyden (pfi 20°C a
65% rel. vlhkosti, nizsi teploty a vyssi vlhkost vysychani
prodluzuji) Ize nanaset minerdlni Slechténé omitky a natéry
maxit.

Zvlastni upozornéni

V pripadé pochybnosti ohledné zpracovani, podkladu nebo
konstruk¢nich zvlastnosti si vyzadejte odborné poradenstvi.

Dodrzujte tloustku vrstvy omitky podle platnych norem.
Nemichat s jinymi materidly.
Skladovani

V dobre uzavrenych originalnich obalech je mozno vyrobek
skladovat v suchych prostorech minimaln& po dobu 9 mésict
od data vyroby. Datum vyroby viz tisk na strané obalu.

Bezpecnostni pokyny

Vyrobek reaguje s vodou alkalicky; proto chranit pokozku a odi pred zasazenlm
Noste ochranne bryle, nebo ochranny §tit, pracovni rukavice. Pfi zasazeni oéi
okamzité dlikladné vyplachnéte vodou a vyhlede]te lékafskou pomoc. Nastavit
recepturu na nizky obsah chromanu. Sledujte informace z aktudlniho
bezpecnostniho listu, aktualizace na www.maxit.cz. Ve ztuhlém stavu fyziologicky
a ekologicky nezavadny

Souvisejici dokumenty
Bezpecénostni list

Pravni upozornéni

Udaje v tomto Ilste jsou zaloZeny na nasich soucasnych techn|ckych znalostech a
zkusenostech Kvili Siroké $kale moznych vlivli pfi zpracovani a pouziti na3|ch
vyrobku nechram zpracovatele pred moznym| vlivy vlastnich zkousek a pokusu pri
zpracovam a pouziti nasich vyrobku a predstavu_‘u pouze vSeobecné smérnice.
Neni mozno z nich odvodit pravné zavazné ujisténi o urC|tych vlastnostech nebo
vhodnosti pro konkrétni zpusob pouZiti. Zpracovatel musi vzdy na svou vlastni
odpovédnost dodrzovat pfipadna ochranna prava pravé tak jako existujici zakony
a nafizeni.

Vydanim tohoto listu pozbyvaji platnosti véechny dfivéjsi listy.

www.maxit.cz

Technické Gadaje

Vydatnost a spotfeba materialu:

Spotreba materidlu:

(Hodnoty se vztahuji na plochy rovny podklad.)

Tenkovrstva armovaci stérka
Minimalni tloustka vrstvy:
Maximalni tloustka vrstvy:

Teplota zpracovani:
(prostor i podklad)

TFida pevnosti v tlaku:

Pevnost v tlaku po 28 dnech:
PFidrznost:

Nasakavost:

Propustnost vodnich par:
Tepelna vodivost:

Pozarni odolnost:

Zrnitost:

Pouziti ve vnitfnich prostorech

Pouziti ve vnéjsich prostorech:

Potfeba vody:
Doba zpracovatelnosti:

Michaci zafizeni:

Cisténi zatizeni a nastrojl:

1 tuna vyda na cca 750 litrd
Cerstvé malty; pfi tloustce
vrstvy 1 mm cca 750 m?.

cca 4 kg suché malty na m? pfi

1.3 mm.

cca 1 mm
cca 3 mm

+ 5°C az + 30°C,

nezpracovavat pfi o¢ekavanych

nocnich mrazech.

CS II dle CSN EN 998-1
P II dle DIN V 18550

> 2.5N/ mm?2

> 0.08 N/ mm?2
W1

u <10
A<0.83W/mK
A1, nehoflavé
0-0.6 mm

ano

ano

cca 7.7 1 / 30 kg pytel

PYTEL:
Pomalubézné michadlo cca
4000t. / min..

V8echny bézné omitacky.
SILO:
m-tec SMP PU

Ihned po kazdém preruseni
prace Cistou vodou.



